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Parameétres physiques des matériaux isolants : influence sur
l'isolation acoustique.

La pollution sonore est devenue un véritable fléau. En effet dans les quartiers les plus précaires,
nombreux sont ceux qui vivent dans des logements ot le trafic les empéchent de dormir. Pour
lutter contre cette pollution, des solutions doivent étre trouvées.

Notre étude va traiter de 1'isolation phonique des habitations, qui est un enjeu primordial dans le
bien étre des citadins. En effet, en ville les foyers sont au contact direct des activités de la vie

urbaine ; circulations, travaux... Celles-ci, conjuguées créent une forte nuisance sonore.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.
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- MAS Victor
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(Technologies informatiques).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en francais) Mots-Clés (en anglais)
Matériaux isolants Insulating materials
Absorption Absorption

Niveau d’intensité sonore  Loudness level

Coefficient d’absorption Sound absorption coefficient
acoustique

Seuil d’exposition Ezxposure threshold
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Le confort d’un foyer est primordial pour le bien-étre des citadins, or ceux-ci sont exposés aux
nuisances sonores de 'activité de la ville, de jour comme de nuit. De plus en réaction a la pandémie
de Covid-19 le télé-travail s’est énormément développé. C’est pourquoi avoir une isolation
acoustique performante est un enjeu essentiel. Or aujourd’hui 86 % des francais se disent génés au
quotidien & leur domicile par le bruit, d’aprés une étude réalisée pour le Ministére de 1’écologie et le
Conseil National du bruit [1]. De plus une exposition trop réguliére & un niveau d’intensité sonore
trop élevé peut entrainer des problémes de santé [2]. L’OMS a travers plusieurs rapports, a évalué
deux seuils d’exposition moyen, la nuit et le jour, & ne pas dépasser|3|.

Notre étude se porte alors sur les matériaux communément utilisés pour ’isolation acoustique des
cloisons tels que ; la laine de roche, le liége, la mousse acoustique [4]. Le but est de déterminer une
stratégie pour pouvoir passer en dessous de ces seuils & son domicile, en prenant en compte les
contraintes des habitations de la ville, c’est & dire ’espace mais aussi le budget. Nous avons réduit
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notre étude a l'atténuation de bruits venant de ’extérieur du batiment et non de l'intérieur.

Le premier axe de notre étude est une comparaison des performances des matériaux que nous avons
choisis. Nous y évaluons la capacité d’absorption de chaque matériaux pour des fréquences et des
intensités sonores différentes [2]. On y étudie plus précisément l’atténuation de l'onde sonore
traversant un isolant, c’est-a-dire la réduction du niveau d’intensité sonore de ’onde regue, mesurée
en décibels (dB), dans différents cas de figure [2]. Dans l'utilisation simple de 'isolant comme paroi
en faisant varier I’épaisseur pour chaque mesures. Dans 'utilisation de I’isolant dans un dispositif
dit de “‘masse-ressort-masse’’ qui correspond au principe du double vitrage, consistant a avoir, par
exemple entre deux plaques de placo, un espace contenant de 'air et un matériau isolant [4] . Nous
y déterminons par la procédure normalisée du « test d’absorption » des grandeurs caractéristiques
telles que:

- 'impédance acoustique

- le coefficient d’absorption acoustique [2] [5].

Cette procédure d’essai traite de 1’utilisation du “’tube de Kundt’’ (parfois nommé tube
d’impédance), de deux emplacements de microphones et d'un systéme d'analyse de la fréquence
numeérique selon la norme ISO 10534-2 [5] [6].

Ces premiéres séries de mesures et d’expérimentations nous permettent alors de comparer les
capacités isolantes de ces matériaux et d’identifier alors, le plus performant au vu des résultats.
Ensuite nous orientons 1’étude plus particuliérement sur le matériau identifié comme étant le plus
efficace, en réalisant de nombreuses mesures:

- en faisant varier I’épaisseur de l'isolant utilisé (pour 'utilisation simple et 'utilisation en masse-
ressort-masse [4] )

- en jouant sur la porosité de l’isolant en créant des aspérités a celui-ci, correspondant au rapport
du volume totale de 'isolant sur son volume de ‘’vide” (volume des aspérités)

- en modifiant la géométrie du matériau [7].

Le but de ces manipulations est de quantifier la variation d’atténuation d’une onde sonore en
fonction de la variation des paramétres physiques précédents. Ces résultats expérimentaux nous
permettent de tracer des courbes que nous analysons afin de déterminer quels paramétres physiques
et facteurs ont le plus d’influence dans la capacité d’un matériau & étre un bon isolant phonique.
Ces courbes sont faites pour différentes ondes sonores que nous choisissons de fagon a ce quelles
soient représentatives en moyenne du bruit atteignant les murs des habitations en ville.

Ainsi nous serons capable de proposer une stratégie pour essayer de ne pas dépasser dans un foyer

le seuil de bruit recommandé par ’'OMS [3].

Problématique retenue

Recherche des parameétres physiques, des matériaux isolants les plus influents dans l'isolation
acoustique des habitations.

Quels facteurs faire varier afin de réduire significativement 1'intensité sonore a laquelle peuvent étre

exposés des habitants, tout en prenant en compte les contraintes qu'imposent les domiciles en ville.

Objectifs du TIPE

A T'aide d'une succession d'experiences oul les paramétres qui difféerent sont les propriétés ainsi que
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la géométrie des matériaux. Nous évaluerons leurs capacités en matiére d'isolants phoniques pour
des habitations citadines. Nous les comparerons et déterminerons la stratégie la plus efficace afin de

minimiser la nuisance sonore dans les logements.
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